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1. 会社概要
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•社名

•代表者

•創業

•業種

•資本金

•所在地

•従業員数

河野光学レンズ株式会社

代表取締役社長 上田 暢昭

1869年

光学レンズ・プリズム製造

4,800万円

本社: 東京都葛飾区東新小岩8-27-13

工場: 秋田県横手市十文字町腕越字山道端100                     

132名

1. 会社概要
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秋田新幹線



医療機器用レンズ・カメラ用・監視カメラ用・
プリズム製造・電子関係等の硝子光学レンズ・
メカトロニクス用・ＦＡ用など

1.会社概要 （製造品目の紹介）
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主要製品売上高比率 (2019年度)

製品別売上比率 医療

カメラ

測定

半導体

センサー

その他

医療

47％
カメラ

27％



1.会社概要
（当社の特徴（一貫工場））

プレス 研磨～芯取ｱﾆｰﾙ コート～組立

第1工場第2工場第3工場 第5工場

第4工場→

通常の工程

お得意

プレス

芯取

コート

組立

各工程の企業とEMSを含めた         

を基本としたCSRが確立しているか？

往復の輸送・工程管理・品質の管理・

不具合が発生したら？

Ge

研磨

当社の場合

完成

弊社は、CSR経営のガバナンス、環境面、

品質社会性それぞれの側面の基礎的な仕

組みが確立。輸送のムダが無く最終工程

まで管理され、不具合は、真の原因が追

究され再発防止が可能。

お得意

プレス

芯取

コート

組立 Ge

研磨

当
社
の
場
合

一
貫
工
場

通
常
の
場
合

各
工
程
企
業
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2. 目的と背景
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2.目的と背景
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レンズコーティング 積層膜蒸着前と蒸着後の反射率



2.目的と背景
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反射率特性のバラツキ

コーティング膜の外観不良



3. これまでの取り組み状況
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3.これまでの取り組み状況
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大気開放による屈折率の変動

紫外域分光エリプソメーター



3.これまでの取り組み状況

XPS （表面クリーニングの影響）
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X線回折測定 （結晶構造解析）


